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4«Псевдоживая
 

полимеризация»
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Координационная
 

полимеризация

катализаторы Циглера-Натта (нобелевская премия, 1963)
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Полимеризация
 

диенов
 

(анионная, радикальная, координационная)

Радикальная
 

полимеризация

изопрен
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Z-изомер - каучук (катализатор Циглера-Натта)

Е-изомер - гуттаперча
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Анионная
 

полимеризация
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Координационная
 

полимеризация
 

диенов
 

позволяет
проводить

 
процесс

 
стереоселективно!
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Примеры
 

реакций
 

поликондесации
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Промышленно-важные

 

диизоцианаты
 

–
 

мономеры
 

для
 

полимеров
 

(полиуретанов)
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